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Werkstoff-Nr.
1.0579

Dieses Datenblatt gilt fir unlegierte blanke Baustahle aus warmgewalzten Langerzeugnissen mit guter Kaltumformbar-

keit, die durch Kaltziehen entzundert werden.

Anwendung

Diese Stahle sind Standardstahle fir die allgemeine technische Verwendung.

Chemische Zusammensetzung (Schmelzenanalyse in %)

Werkstoff
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S355J2C

<0,20

<0,55

<1,60

< 0,030

< 0,030

- <0,55

Elemente sind in der Priifbescheinigung anzugeben.
2 max. 0,22 % C fur Nenndicken >30 mm.
3 Fiir Langerzeugnisse kann der Hochstanteil an Schwefel zwecks verbesserter Bearbeitbarkeit nach Vereinbarung um 0,015 % angehoben werden, falls der Stahl zwecks Anderung der Sulfidausbil-

4 Cu-Anteile tiber 0,40 % kénnen Warmrissigkeit beim Warmumformen verursachen.

dung behandelt wurde und die chemische Zusammensetzung mindestens 0,0020 % Ca aufweist.

Y Vollberuhigter Stahl mit einem ausreichenden Anteil an stickstoffabbindenden Elementen (z. B. min. 0,020 % Al).

Der gebrauchliche Anhaltswert ist ein minimales Verhéaltnis von Aluminium zu Stickstoff von 2 : 1, falls keine anderen stickstoffabbindenden Elemente vorhanden sind. Die stickstoffabbindenden

Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur

Werkstoff Lieferzustand Dicke Dehngrenze Ry, ,? Zugfestigkeit R,? Bruchdehnung A
mm MPa MPa %
25<10 2520 630-950 26
>10<16 2450 580-880 2
S355J2C +C >16<40 2350 530-850 28
>40<63 2 335 500-770 2
> 63 <100 2315 470-740 2
Y Fir Dicken < 5 mm kdnnen die mechanischen Eigenschaften bei der Anfrage und Bestellung vereinbart werden.
2 Fir Flachstabe und Sonderprofile kann die Dehngrenze (Ryo2) um -10 % und die Zugfestigkeit (R,.) um +10 % abweichen.
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Anhaltsangaben fiir einige physikalische Eigenschaften

@

thyssenkrupp

Dichte Elastizitatsmodul Warmeleitfahigkeit | spez. Warmekapazitat bei spez. elektrischer
bei 20 °C kN/mm? bei bei 20 °C 20°C Widerstand bei 20 °C
kg/dm? 20°C | 100°C | 200°C | 300°C W/m K J/kg K Qmm?/m
7,85 212 207 199 192 42,2 461 0,247
Mittlerer linearer Warmeausdehnungskoeffizient 10 K-1 zwischen 20 °C und
100 °C 200 °C 300 °C
12,5 13,0 13,6
Oberflachengiteklassen
Klasse
1 2 3 4
Zulassige Tiefe | max. 0,3 mm fir d<15 mm | max. 0,3 mm fir d<15 mm | max. 0,2 mm fir d<20 mm herstelltechnisch
der Unganzen max. 0,02xd fir max. 0,02xd fur max. 0,01xd fir rissfrei ®
15<d<100 mm 15<d<75 mm 20<d<75 mm
max. 1,5 mm fir d>75 mm | max. 0,75 mm fir d>75 mm
Maximaler Pro-
zentsatz der
Liefermasse an
. 4% 1% 1% 0,2 %
Ungénzen ober-
halb der festge-
legten Grenze
Erzeugnisform ¥
Rund + + + +
Vierkant + + (fir d < 20 mm) ¥ - -
Sechskant + + (fir d < 50 mm) - -
Flach +2 - - -
Sonderprofile +9 - - -

Anmerkung: d = Nenndurchmesser des Stabes oder Abstand zwischen parallelen Fldchen bei Vierkant- und Sechskantstaben.

Y + bedeutet, dass in diesen Klassen verfiigbar, - bedeutet, dass in diesen Klassen nicht verfugbar.

2 Die maximale Tiefe der Ungénzen bezieht sich auf den jeweiligen Querschnitt (Breite oder Dicke).

9 Rissauffinden mit Wirbelstromprifung wie angegeben nicht méglich fiir d > 20 mm oder d > 50 mm.

4 BezugsmaBe sind zum Zeitpunkt der Anfrage und Bestellung zu vereinbaren.

5 Die Oberflichengiteklasse muss besser sein als Klasse 3. Die Anforderungen und die Verfahren zur Uberpriifung sind
zum Zeitpunkt der Anfrage und Bestellung zu vereinbaren.

HINWEIS: Gezogene Erzeugnisse werden tiblicherweise in Oberflachengtiteklasse 1 geliefert. Andere Oberflachengtekl.

1 kdnnen vereinbart werden.
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Verarbeitung/SchweiBen

StandardschweiBverfahren fur diese Stahlsorten:

@

thyssenkrupp

(Union RV 71)

Verfahren SchweiBzusatz
WIG Union | 52
. Union K 52
MAG Massiv Draht Union K56
Union MV 70
MAG Fulldraht Union BA 70

Lichtbogenhand (E)

Phoenix 120K
Phoenix Spezial D

up

Draht

Pulver

Union S 2

uv 400

(Union S 2) (UV 306)

Die Stahle lassen sich nach den genannten SchweiBverfahren in allen Dicken unter Beachtung der allgemeinen
Regeln der Technik von Hand und automatisch verschweiBen. Die angegebenen SchweiBzusatzwerkstoffe gelten fir
die héchsten Anforderungen. Geklammerte Angaben sind fur geringe Anforderungen gedacht. Das Brennen, Vor-
warmen, SchweiBen und Spannungsarmgliihen, sollte unter Beachtung des Stahl-Eisen-Werkstoffblattes 088 erfol-
gen. Hinsichtlich des Spannungsarmglihens sind Spezifikationen und Regelwerke zu beachten.

Bemerkung

Der Werkstoff ist magnetisierbar.
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Wichtiger Hinweis

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben Uber die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Materialien bzw. Er-
zeugnissen sind keine Eigenschaftszusicherungen, sondern dienen der Beschreibung.

Die Angaben, mit denen wir Sie beraten wollen, entsprechen den Erfahrungen des Herstellers und unseren eigenen.
Eine Gewahr flr die Ergebnisse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte kénnen wir nicht (ibernehmen.



