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Die Bearbeitungs- und Montagehinweise sind als Ubersicht zu verstehen. Detaillierte Informationen dazu geben nur die Montagerichtlinien des Herstellers, die wir auf Wunsch gerne
zusenden. Die hier angegebenen Werte sind nicht nur material-, sondern auch konstruktions- und verarbeitungsabhangig. Wir bitten Sie, die Verwendung der Materialien den
jeweiligen besonderen Verhéltnissen anzupassen und sie vor der Anwendung zu testen. Die Angaben, mit denen wir Sie beraten, entsprechen den Erfahrungen und Messwerten
des Herstellers. Eine Gewahr fir die Richtigkeit und fir die Ergebnisse bei der Anwendung der Materialien kdnnen wir nicht Gbernehmen.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand: 2014



Polycarbonat-Stegplatten
Verarbeitungshinweise

Polycarbonat-Kunststoffstegplatten sind universell und vielfaltig einsetzbar und weltweit in
vielen kreativen Bauprojekten zu sehen. Die Kunststoffstegplatten sind duBerst leicht und
biegsam. Dabei umfasst die Produktpalette auch dicke Platten mit einer hohen Steifigkeit.

Erhéltlich sind verschiedene Typen mit hohen Warmeddmmeigenschaften. Diese Stegplatten
gibt es in verschiedenen Formen und Farbausfiihrungen, klar-durchsichtig, durchscheinend
oder farbig. Dank ihrer Vielseitigkeit kdnnen sie in vielen verschiedenen Verglasungsanwen-

dungen in industriellen und auch in gemeinnitzigen Gebauden eingesetzt werden: von
Wintergarten und Veranden bis hin zu Gewachshausern, Carports, Lichtkuppeln, Licht-

bandern, Sporthallen und Stadien.
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Polycarbonat-Stegplatten
Allgemeines

1. Allgemeine Richtlinien

Handhabung

Wie alle Verglasungsmaterialien missen auch Polycarbonat-Stegplatten vorsichtig gehandhabt und transportiert
werden, um ein Verkratzen der Plattenflachen und eine Beschéadigung der Plattenkanten zu vermeiden.
Um derartige Risiken weitgehend auszuschalten, ist jede Platte wie folgt verpackt:

* Die obere Plattenflache ist durch eine bedruckte Schutzfolie geschitzt, die untere Seite mit farbloser Schutzolie.
* Die Platten missen bis unmittelbar vor ihrer Installation in ihrer Verpackung bleiben. Die Schutzfolien sollten erst
unmittelbar nach der Montage entfernt werden.

Sagen

Polycarbonat-Stegplatten kénnen problemlos und genau mit den meisten Sadgewerkzeugen zugeschnitten werden.
Dazu gehéren normale Kreissagen wie auch Hand- und Metallsdgen. Sagespane sollten mittels trockener Druckluft
aus den Hohlkammern geblasen werden. Kreissagen miissen mit feingezahnten Sageblatten bestlickt sein. Bei
Verwendung von Hand- oder Elektrometallsdgen muss die Platte zur Vermeidung unerwiinschter Vibrationen auf
einem Arbeitstisch eingespannt werden. Um ein Verkratzen der Oberflache zu vermeiden, darf die Schutzfolie nicht
enfernt werden.

Hinweis:

Fur das Zuschneiden von Polycarbonat-Stegplatten eignen :
sich am besten hochtourige (Hand-) Kreissagen, die mit '
einem ungeschrankten Vielzahn- Sageblatt mit Hartmetall-
Schneiden bestlickt sind. Vom Trennen mit Schleifscheiben
wird wegen mdglicher Beschadigung der Stegplatten
abgeraten.

Bohren

Locher kénnen mit einer elektrischen Bohrmaschine mit einem HSS-Spiralbohrer oder mit einem Bohreinsatz mit
angewinkeltem Vorschneider gebohrt werden. Zur Vermeidung von Vibrationen muss der Bereich unmittelbar unter
dem Bohrer fest aufliegen. Arbeiten Sie mit maBigem Druck, um Risse beim Durchbohren der Platte zu vermeiden
Saubere Locher kénnen problemlos gebohrt werden. arbeiten Sie immer mit scharfen Bohrern! Die Verwendung
von Kuhlflissigkeiten wird nicht empfohlen.

Hinweis: 110° - 130°
Wenn Stegplatten auf Pfetten verlegt werden, sind Lécher ]
mit Stahl-, Spiral- oder Stufenbohrern fir die Befestigung '
der Sogsicherungen zu bohren. Abh&ngig von der Platten-

l&nge betragen die Lochdurchmesser:

*bis3,0m =16 mm
*bis4,5m > 18 mm
*bis6,0m =21 mm




Polycarbonat-Stegplatten
Allgemeines

Toleranz fur Wéarmeausdehnung

Da Polycarbonat-Stegplatten einen héheren linearen
Warmeausdehnungskoeffizienten als herkdmmliche
Verglasungswerkstoffe aufweisen, muss auf Toleranz fir
die Warmeausdehnung sorgfaltig Rucksicht genommen
werden, um zu vermeiden, dass sich die Platten biegen
oder inneren Warmespannungen ausgesetzt sind.
Sowohl im Langs- als auch im Breitenverlauf missen
Polycarbonat-Stegplatten Spielraum zur Warmeausdeh-
nung aufweisen. Die empfohlenen Toleranzen fir ver-
schiedene Plattenabmessungen kdnnen dem Diagramm SO0 1000 1500 2000 2500 3000 1500 4000 4500 5000
entnommen werden. Scheibenabmessung in mm —-
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Die Platten miissen so weit zugeschnitten werden, dass mindestens so viel Toleranz verbleibt, wie den Angaben zur
Warmeausdehnung zu entnehmen ist.

Allgemein gilt:
Die thermische Ausdehnung der Platten betragt zirka 3 mm pro laufenden Meter bei Delta 50° C.

Befestigung am Plattenrand

Die folgenden Empfehlungen gelten fur Installationen mit Flachverglasung, d. h. vertikaler, horizontaler oder schra-
ger Anordnung, wie auch fir gebogen verlaufende Verglasung. Bei der Installation von Polycarbonat-Stegplatten ist
es ausschlaggebend, dass die Platten an den Randern richtig befestigt sind, ob nun die Verglasung trocken oder
nass erfolgt.

SYPROTECH® Flachdeckschienen mit Systemdichtung halten jede Platte an ihrem Ort und sorgen fir Abdichtung.

Die Falztiefe fir jedes Profil muss normalerweise so bemessen sein, dass sich die Plattenkante mindestens 20 mm
tief im Rahmen befindet, wobei auch entsprechende Toleranz zur Warmeausdehnung vorhanden sein muss.

Hinweis:

Aufgrund des Rippenaufbaus der Polycarbonat-Stegplatten miissen bei Dicken von >16 mm weitere Vorsichts-
maBnahmen getroffen werden. Jede Platte muss hier so zugeschnitten werden, dass mindestens eine Rippe in der
Falzmitte angeordnet ist.
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Polycarbonat-Stegplatten
Verglasung

Trockenverglasung - Dichtung/Abdichtung

Damit die Polycarbonat-Stegplatten wasserfest bleiben, muss die im Verglasungssystem verwendete Abdichtung
elastisch sein und auch die erwartete Ausdehnung und Schrumpfung der Platte erméglichen. Um Wasserfestigkeit
zu erzielen, sollte die Abdichtung die richtige Form haben und aus dem richtigen Material bestehen. Das Material
aus dem die Abdichtung gefertigt ist, muss mit Polycarbonat-Stegplatten kompatibel sein.

Folgende Materialien sind generell kompatibel:
+ EPDM, Polychloropren, Polyethylen (PE), PTFE, Neopren, Silikon, EPT N 3:

14,2

Die folgenden Materialien sind meistens nicht kompatibel:

* PVC, PVC/Nitril, Polyurethan (PU) Systerndichtung 5

coex. /weiB

Unsere SYPROTECH®-Profile haben sich
in Kombination mit Polycarbonat-Steg-
platten erfolgreich bewdhrt. Der spezielle
Hohlkorperaufbau der SYPROTECH®
Systemdichtungen (coex. weiB oder
schwarz) bringt héchste Dichtfunktion bei
gleichzeitiger Dehnungsméglichkeit der
Platten. Dies reduziert die durch Dehnung
bedingten Knackgerdusche.

Syprotech®-Profile

Nassverglasungen

Installationssysteme dieser Art werden hauptséachlich fur kleinere haustechnische Anwendungen, Carports, Lager,
Wintergarten und andere Projekte verwendet, wo Glas ersetzt werden soll.

Mit Standard-Metallprofilen oder Holzrahmen sind in Kombination mit SYPROTECH®-Auflageb&ndern und -System-
dichtungen viele verschiedene Konfigurationen mdglich.

Bei der Verwendung von Verglasungsstoffen muss unbedingt beachtet werden, dass das eingesetzte Dichtstoff-
system zur Aufnahme der Warmeausdehnung ein bestimmtes AusmaB von Bewegung toleriert, ohne dass dabei
die Rahmen- oder Plattenhaftung verloren geht. Im Allgemeinen wird nachdricklich empfohlen, Silikondichtmittel
hinsichtlich ihrer Kompatibilitat zu testen.

Es muss darauf geachtet werden, dass weder amin- noch benzamidhartende Silikondichtstoffe verwendet werden,
die mit Polycarbonat-Platten nicht kompatibel sind und Haarrisse verursachen, insbesondere unter Spannung.

60

® |_?“.

50

Holz-Unter-
konstruktion 60 Sprosse 60/100




Polycarbonat-Stegplatten
Verglasung

Richtlinien fur die Verglasung

Das sollten Sie unbedingt

+ Kein Weich-PVC und keine inkompatiblen Gummidichtungsbander oder -Dichtungen verwenden.

* Keine auf Amin, Benzamid oder Methoxy basierten Dichtmittel verwenden.

* Keine scheuernden oder stark alkalischen Reinigungsmittel verwenden.

* Polycarbonat-Stegplatten niemals mit Schabern, Rasierklingen oder anderen scharfen Instrumenten abschaben.
* Polycarbonat-Stegplatten niemals direkt betreten.

* Polycarbonat-Stegplatten nicht mit beschadigten Bandern installieren.

* Polycarbonat-Stegplatten nicht bei heiBem Sonnenschein oder bei hohen Temperaturen reinigen.

* Benzen, Benzin, Azeton, Kohlenstofftetrachlorid oder Butylcellulose niemals auf Polycarbonat-Platten verwenden.

Was Sie beachten sollten

* Den Fensterrahmen reinigen. Gegebenenalls alten Kitt oder Glasstlicke entfernen.

* Den Kantentberdeckungsbereich (= 20 mm) und die Falzabstéande messen, d. h. die Abmessungen der Ausspa-
rung, in welche die Polycarbonat-Stegplatten eingelassen werden soll.

* Die Plattenabmessungen bestimmen, wobei die Toleranz fir die Warmeausdehnung (3 mm pro laufenden Meter)
einzukalkulieren ist.

* Die zweckentsprechende Dicke wahlen, wobei die erforderliche Belastung, der U-Wert usw. berlicksichtigt werden.

+ Die Polycarbonat-Stegplatten auf einem Arbeitstisch einspannen, um Vibrationen und unregelmaBigen Schnittver-
lauf zu vermeiden.

* Die Platte mit einer normalen Kreis- oder Stichsage auf die gewtinschte GréBe zuschneiden.

* In Hohlkammern angesammeltes Sdgemehl mit trockener oder ionisierter Druckluft ausblasen.

+ Scharfe Kanten und UnregelmaBigkeiten an der Platte beseitigen.

* Abdeckfolie ca 5 cm weit vom Rand der zugeschnittenen Platte an beiden Seiten abziehen.

+ Das firr die vorgesehene Verglasungsanwendung entsprechende Dichtungsband wahlen.

* Die oberen und unteren Hohlkammern der Platte mit undurchlassigem und/oder Entliiftungsband abdichten,
z. B. mit Multifoil G3600 / AD 3400 / AD4500/ Alu-Klebeband von TKPA.

Bitte die Verarbeitungsanleitungen des Dichtungsbandbereitstellers beachten.

* Bei Verwendung von Entliiftungsbandern und um die Kondensatableitung zu gewahrleisten, ein SYPROTECH®-
Aluminium-Abschlussprofil verwenden.

* Bei Nassverglasung ein einseitig beschichtetes Verglasungs-Selbstklebeband oder ein Gummiprofil sowohl am
Fensterrahmen als auch am Wulst aufbringen.

* Bei Trockenverglasung SYPROTECH®-Gummidichtungen sowohl im Sprossenprofil als auch in Deckschiene
einrasten.

* Die Polycarbonat-Stegplatten im Fensterrahmen einsetzen

+ Polycarbonat-Stegplatten miissen stets so montiert werden, dass die Rippen vertikal verlaufen. Die UV-geschitzte
AuBenflache muss stets nach auBen weisen.

* Den Wulstrand oder das Befestigungsprofil fixieren.

* Bei Nassverglasung einen bewahrten Silikondichtstoff zwischen der Platte und dem Fensterrahmen/Wulst aufbrin-
gen, beispielsweise Silglaze/Silpruf.

+ Abdeckfolie sofort nach der Installation vollstandig entfernen.

* Das Fenster mit warmer Seifenldsung sorgféltig mit einem Celluloseschwamm oder Wolltuch reinigen.

Polycarbonat-Stegplatten Verarbeitungshinweise Stand 2014 www.tkpa.at



Polycarbonat-Stegplatten
Abdichtung

Richtlinien zur Abdichtung

Kondensatbildung

Aufgrund der Wasseraufnahme von Polycarbonat kann es bei extremen Temperatursituationen zeitweise in den
Hohlkammern der Platte zu Kondenswasserbildung kommen. Bei vorschriftsmaBigem Einbau (siehe Einbaurichtlini-
en) wird dieses jedoch normalerweise wieder abtrocknen und stellt kein technisches Problem flr die Platte dar.

Stirnseitenverschluss mit Aluminiumklebebéandern

Es gilt zu beachten, dass die bei der Auslieferung der Polycarbonat-Stegplatten angebrachten Bander nur zum

Schutz wahrend des Transports und der Lagerung dienen und keineswegs undurchlassige Abdicht- bzw.

Installationsbander sind. Diese Bander missen vor der Montage wie unten beschrieben ersetzt werden.

Vor dem Aufziehen des permanenten Bandes missen etwa 5 cm der Abdeckfolie von allen Plattenrandern entfernt

werden. Die restliche Abdeckfolie wird erst dann abgezogen, wenn die Installation abgegeschlossen ist.

+ Das zu verwendende Band muss eine gute Witterungsbestandigkeit aufweisen, ohne Verlust der Haftfahigkeit
oder der mechanischen Festigkeit.

+ Das Band muss eine gute ReiBfestigkeit aufweisen und gegen Beschadigung bei der Installation und Hand-
habung widerstandsfahig sein.

Richtlinien zur Abdichtung

Zur weitgehenden Vermeidung von Abdichtungs- und Verschmutzungsproblemen wird die Beachtung der folgenden
Richtlinien empfohlen:

« Vor dem Anbringen des Bandes sicherstellen, dass alle Plattenkanten glatt und abgerundet sind.

* Alle Hohlkammern sollten vor dem Abdichten staubfrei ausgeblasen werden.

« Sicherstellen, dass das Band vollstandig durch Verglasungsprofile, Glasleisten, Randabschlisse usw. abgedeckt
ist. Nach abgeschlossener Installation dirfen keine Bénder offen liegen.

« Vor der Endinstallation eventuell beschadigte Bander ersetzen.

» Empfohlene Dichtungen fiir die Verglasung mit Polycarbonat-Stegplatten sind bei ThyssenKrupp Plastics Austria
erhaltlich.

Standard-Verglasungsbedingungen

Unter normalen Verglasungsbedingungen werden die oberen und unteren Hohlkammerenden mit undurchlassigem
Aluminium-Klebeband abgedichtet.

Zur Abdeckung der frei liegender Plattenenden muss ein zusatzliches ,,U“-Profil angebracht werden.

Fir Anwendungen im Schwimmbadbereich nehmen sie bitte Kontakt mit unseren technischen Verkaufsberatern
auf.

Chemikalienbestandigkeit

Polycarbonat-Stegplatten kénnen, wie andere Kunststoffe auch, durch bestimmte Substanzen beschadigt werden.
Um Haarrisse zu vermeiden, dirfen nur geeignete Spannleisten, Abdichtungen und Reinigungsmittel verwen-

det werden. Kontakt mit Weichpolyvinylchlorid, Zement, Verdinnern, Insektensprays, Impragniermitteln, starken
industriellen Reinigungsmitteln und anderen &tzenden Losemitteln muss immer vermieden werden. Vermeiden Sie
auBerdem auch alkalisches, ammoniakhaltiges oder essigsdurehaltiges Abdichtungsmaterial und verwenden Sie
stattdessen neutrale Produkte.



Polycarbonat-Stegplatten

Die Verlegung
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Polycarbonat-Stegplatten Verarbeitungshinweise

1.

Die Platten sollten méglichst horizontal und in Innenrdumen
gelagert werden. Bei AuBenlagerung decken Sie die Poly-
carbonat-Stegplatten mit weiBer Polyethylen (PE)-Folie
ab.Wahlen Sie eine verwindungsfreie Unterkonstruktion.
Ideal sind Holzleimbinder oder Metallunterkonstruktionen mit
Langssparren, auf denen die Verlegeprofile montiert werden.

2.

Wir empfehlen Ihnen eine Dachneigung von mindestens
5° (90 mm/m). So flieBt das Regenwasser besser ab, die
Verbindungen bleiben dicht und eine nattrliche Reinigung
durch das Regenwasser ist gewahrleistet.

3.

Bringen Sie das Auflageband oder die Sprosse auf den Spar-
ren auf. An den seitlichen Dachrandern bildet ein Randprofil
den Abschluss.

4.

Die lichte Breite bzw. die Plattenbreite (B) von Polycarbonat-
Stegplatten ergibt sich aus dem Sparrenabstand und aus
den Abmessungen des gewahlten Profils und dem notwendi-
gen Dehnungsspiel (3 mm/m bei Polycarbonat).

5.

Die richtige Bestell-Lange (L) der Polycarbonat-Stegplatten

l&sst sich einfach und sicher ermitteln, wenn Folgendes

bertcksichtigt wird:

E = groBtes lichtes EinbaumaB in mm zwischen dem unteren
Anschlag und der oberen Begrenzung.

A = MaB in mm, um welches das verwendete untere
Abschlussprofil auftragt, falls auch oben: zu A addieren.

AL= Langentoleranz gemaB Lieferprogramm (-0/+3 mm/m).

S = Dehnungsspiel (3 mm/m).

Stand 2014 www.tkpa.at



Polycarbonat-Stegplatten
Die Verlegung

6.

Das Anzeichnen erfolgt mit einem weichen Stift auf der Schutz-
folie, die auch fiir die weitere Bearbeitung bis nach der Montage
auf der Platte bleiben soll.

Zum Schneiden benutzen Sie handelstbliche Kreissdgen mit
ungeschranktem Vielzahnsageblatt und Hartmetallschneiden.
Arbeiten Sie immer mit Anschlag.

7.
In die Platte eingedrungene Sagespane entfernen Sie mit Druck-
luft oder einem Staubsauger.

8.
N Werden die Polycarbonat-Stegplatten in ihrer Breite reduziert,
/ sagen Sie bitte mdglichst nahe am nachsten Steg, um die
/ \ optimale Klemmwirkung des Profils zu gewahrleisten.
"
\
o Jo e Jt e
| | O | | L
|
T 9.
[:] T Oft ist ein Eckausschnitt nétig (z. B. fur Rohrleitungen, Liftun-

gen usw.). Verwenden Sie eine Stichsage (ohne Pendelhub).
Fur Bohrungen kénnen Sie Spiralbohrer (Spitzwinkel ¢ 110°-
130°), Kegel- oder Stufenbohrer verwenden.

10.

/// Fir das VerschlieBen der Plattenstirnseiten gibt es eine einfache,
aber sehr wichtige Regel, um die Kondensatbildung maglichst
gering zu halten: oben so dicht wie méglich (z.B. Umkleben der
Kante mit Aluminiumband und Aufstecken eines Aluminium-
Abschlussprofils evtl. mit Dichtung) und unten so dicht wie nétig
(z. B. Anbringen eines Alu-Abschlussprofils). Es ist darauf zu
achten, dass ggf. von auBen eindringendes Wasser im
Abschlussprofil abflieBen kann (keine Reservoirbildung).
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Polycarbonat-Stegplatten
Die Verlegung

11.

Legen Sie die Polycarbonat-Stegplatten auf die Sparren.
Wichtig! Die UV Seite bitte immer nach auBen bzw. oben
legen. Die Kennzeichnung finden Sie auf der Schutzfolie und
als Randpragung. Vermeiden Sie das Betreten der Platten.

/ ’ \ AN Wenn notwendig, legen Sie bitte quer zu den Platten eine
/ \ \ Bohle.
] ( ] ) ]( ]
L__J
_ 12.

Die SYPROTECH® Flachdeckschienen werden nun mit den
\ empfohlenen Schrauben mit Dichtscheibe befestigt, vor-

her Schutzfolie zuriickschlagen. Je nach Verlegesystem
wird danach ein Deckprofil aufgeklipst (SYPROTECH®-

\ gE Klipsabdeckung).
™~
e

13.
Am Schluss entfernen Sie die Schutzfolie von den Poly-

bﬁ | carbonat-Stegplatten die nicht langer als 24 Stunden unter
i Witterungsbedingungen bleiben soll ...

—

— |
\( ——
] — 14.

... dichten die obere Dichtlippe des Abschlussprofils mit
Polycarbonat-Stegplatten vertraglichem Silikonkautschuk ab
und streichen alles glatt, damit kein Wasser eindringen kann.

\

"‘“-\\

Das Ergebnis

Herzlichen Gliickwunsch! Mit Polycarbonat-Stegplatten treffen Sie eine Materialauswahl, an der Sie auch nach
vielen Jahren noch Freude haben. Ob Terrasse, Wintergarten, Carport oder Gewachshaus: Mit den Stegplatten
finden Sie stets |hre individuelle Verglasung.

Wichtiger Hinweis

Bitte entnehmen Sie den einzelnen Produktbeschreibungen der Polycarbonat-Stegplatten die maximal mdglichen
Unterstiitzungsabstande bei der entsprechenden angenommenen Last. Unter ungiinstigen Witterungsbedingungen
kann Kondensat in den Kammern auftreten. Dies ist ein physikalischer Prozess und meiBt nur temporar. Es beein-
tréchtigt nicht die Funktion und Lebensdauer im Sinne unserer Garantieaussagen.

Polycarbonat-Stegplatten Verarbeitungshinweise Stand 2014 www.tkpa.at
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Polycarbonat-Stegplatten
Reinigung

Empfehlungen zur Reinigung von Polycarbonat-Platten

Diese Empfehlungen zur Reinigung gelten fir alle Arten von Polycarbonatplatten. Bei regelmé&Biger und sach-
gemaBer Reinigung kann die Lebensdauer dieser Produkte verlangert werden. Es wird empfohlen, die folgenden
Anweisungen zu befolgen:

Verfahren zur Reinigung kleinflachiger Bereiche — manuell

1. Platte mit milder, lauwarmer Seifenlésung vorsichtig waschen und dabei zum Lésen von Schmutz ein weiches,
fuselfreies Tuch oder einen Weichen Schwamm verwenden.

2. Frische Farbspritzer, Fett und verschmierte Verglasungsstoffe kdnnen vor dem Trocknen durch leichtes Reiben
mit einem weichen Tuch problemlos entfernt werden, wobei Waschbenzin (BP65), Hexan oder Heptan verwendet
wird. Danach die Platte mit milder, lauwarmer Seifenlésung waschen.

3. Mit einem milden Autopoliermittel kénnen leichte Verkratzungen minimiert werden. Dabei empfiehlt sich, das
vorgesehene Poliermittel zundchst probeweise in einem kleinen Bereich der Polycarbonat-Stegplatten zu verwen-
den, bevor es fir die gesamte Platte benutzt wird. Die Anweisungen des Poliermittelherstellers sollen auf jeden
Fall beachtet werden.

4. AbschlieBend griindlich mit sauberem Wasser spilen, um eventuell verbliebene Reinigungsmittelreste zu entfer-
nen, und die Oberflache zur Vermeidung von Wasserflecken mit einem sauberen Tuch abtrocknen.

Verfahren zur Reinigung groBflachiger Bereiche — automatisiert

1. Die Oberflache mit einem Wasser-Hochdruckreiniger (max. 100 bar) und/oder einem Dampfreiniger reinigen.
Dabei empfiehlt sich, zunéchst einen kleinen Bereich zu testen, bevor die gesamte Platte gereinigt wird.
2. Die Verwendung von Additiven im Wasser und/oder Dampf soll vermieden werden.

Andere wichtige Anweisungen fiir Polycarbonat-Platten:

+ Niemals scheuernde oder stark alkalische Reinigungsmittel verwenden.

« Niemals aromatische oder halogenhaltige Lésungsmittel wie Toluen, Benzen, Benzin, Azeton oder Kohlenstofftet-
rachlorid verwenden.

* Der Gebrauch von nicht mit Polycarbonat kompatiblen Reinigungsmitteln kann zu Beschadigung der Geometrie
und/oder der Oberflache fuhren.

+ Kontaktnahme mit scharfen Reinigungmitteln wie etwa Methylethylketon (MEK) oder Salzsdure kann bei Polycar-
bonat-Stegplatten zu Oberflachenalterungsprozessen und méglicherweise zu Haarrissbildung fuhren.

+ Niemals mit Bursten, Stahlwolle oder anderen scheuernden Materialien scheuern.

+ Niemals Schaber, Rasierklingen oder andere scharfe Instrumente zum Entfernen von Ablagerungen oder Flecken
verwenden.

* Polycarbonat-Stegplatten nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hohen Temperaturen reinigen, da dies zu Fle-
ckenbildung fithren kann.

« Vor der Verwendung aller oben erwahnten Chemikalien stets das Sicherheitsdatenblatt (MSDS) des Herstellers
hinsichtlich entsprechender VorsichtsmaBnahmen zu Rate ziehen.

Weitere wichtige Gesichtspunkte zur Reinigung von mehrlagigen Platten, Wellplatten und Platten zur Be-
schilderung:

* Keine Alkohole auf UV-geschitzten Oberflachen von Polycarbonat-Stegplatten verwenden — gilt auch flr lackge-
schitzte Oberflachen.
* Niemals die Dripgard®- bzw. ,No-drop“-Oberflache reinigen.
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Polycarbonat-Stegplatten
Transport und Lagerung

Transport und Handhabung

Polycarbonat-Stegplatten sind leicht und daher einfach und sicher in Lagerhdusern und auf Baustellen zu hand-
haben. Allerdings missen einige Regeln beachtet werden, um Schaden an den Platten zu vermeiden und eine
erfolgreiche Montage zu gewahrleisten.

Fur die Handhabung von Paletten im Standardformat werden Gabelstapler empfohlen, welche die Palettenbreite
(2100 mm max.) und die Palettenldnge (6 bis 7 m) transportieren kdnnen. Bei manchen Projekten werden Platten
von mindestens 12 m verwendet — diese sind oft langer als die sie tragende Palette.

Wir empfehlen, folgende VorsichtsmaBnahmen zu ergreifen:

+ Vermeiden Sie ein Durchbiegen der Palette, wenn sie mit einem Kran gehoben wird. Verwenden Sie die richtigen
Hebemethoden, um einen Bruch der Palette und eventuelle hervorstehende Nagel zu vermeiden.

+ Die Kabel mussen so befestigt werden, dass sie die Plattenverpackung nicht beschédigen. Ein geeigneter oberer
Kipphebel, der mit dem Lasthaken verbunden ist, muss vormontiert sein.

» Wenn die Verpackung auf den Boden gestellt wird, werden die Plattenenden herunterhdngen. Sie mussen mit
geeigneten Stiitzen versehen werden, so dass Kontakt mit dem Boden vermieden wird.

Lagerung

Polycarbonat-Stegplatten miissen gegen atmospharische Einwirkungen wie Sonne, Regen usw. geschitzt aufbe-
wahrt werden. Am besten lagert man die Platten im Geb&ude und in waagerechter Position. Wahrend der Produk-
tion werden die Plattenstirnseiten mit Schutzband abgeklebt, um die Hohlrdume zu schutzen. So kann sich kein
Staub, der durch die elektrostatische Ladung der Platte angezogen wird, absetzen. Das Klebeband muss wahrend
des Transports und der Lagerung auf der Platte bleiben, muss jedoch vor der Montage entfernt und durch ein
geeignetes Abdichtungssystem ersetzt werden. Polycarbonat-Stegplatten kénnen, falls erforderlich, auch drauBen
gelagert werden. Vergewissern Sie sich, dass die Platten immer noch durch die Polyethylenverpackung geschiitzt
werden, so wie bei der Anlieferung. Die Verpackung muss intakt und gut befestigt sein, auch wenn ein Teil des
Inhalts schon verwendet wurde. Es ist jedoch besser, die AuBenlagerung zeitlich zu begrenzen: obwohl die Verpa-
ckung die Platten vor Regen schitzt, ist sie nicht ganz wasserdampfdicht. Unter bestimmten Umstanden (z. B. bei
einer plétzlichen Abkihlung nach einer langen nassen und heien Phase) kann sich Wasserdampf in den Hohlrdu-
men ansammeln. Alle Platten werden vor Auslieferung mit einer Schutzfolie versehen. Eine lange AuBenlagerung
unter hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht kann die Folie zu klebrig machen, so dass es schwierig oder
sogar unmaglich wird, die Folie nach der Montage zu entfernen.

Polycarbonat-Stegplatten Verarbeitungshinweise Stand 2014 www.tkpa.at



Weitere Produkt- bzw. Montageinformationen in den folgenden TKPA-Broschiiren:

* Lexan™ Thermoclear™ Stegplatten » SYPROTECH® Dachsystem 80
* Makrolon® multi UV Stegplatten » SYPROTECH® Variolex
« SYPROTECH® Grundkomponenten und Zubehor * FINAL SERVICE




Final Service
Kundenunterstltzung nach Mal3

Final Service — eine Philosophie zum Dienst am Kunden, wie wir ihn verstehen — setzt mit
einer Beratungskomponente vor dem eigentlichen Projektstart an. Es umfasst das
Engineering und die technische Vor-Ort-Unterstltzung, wie auch alle Facetten der Montage
und Konstruktion, Gber die Musterfertigung bis hin zur Lagerlogistik und dartber hinaus.

Denn dank einer durchdachten und technisch erstklassigen Bearbeitungskomponente erfahren die verwendeten
Materialien erst ihren groen Variantenreichtum. Final Service - ein Modulsystem, das zwar die gesamte Palette an
Service-Elementen anbietet, aber genauso an verschiedenen ,Service-Points“ zum Ein- und Aussteigen einladt.
TKPA unterstitzt Sie in allen Bereichen - oder eben nur in jenen, die Sie ausdricklich wiinschen - aber immer nach
besten Kraften! Mit drei hochmodernen Schneideanlagen garantieren wir lhnen eine exzellente Schnittqualitét aller
Plattenmaterialien. Die EDV-unterstltzte Zuschnittoptimierung gewahrleistet eine hohe MaBgenauigkeit und optima-
le Plattenausnutzung bei minimalem Verschnittrisiko.

Laserschneiden

Bearbeitungsstarke max. 20 - 25 mm
Bearbeitungsformat max. 1500 x 3000 mm
Umformen

Bearbeitungsformat 3 Stk. hangend max. 4200 x 2500 mm
Bearbeitungsformat liegend max. 5000 x 2530 mm
Abkanten

Bearbeitungsformat max. 3000 mm Léange
Blasformen

Durchmesser max. 1500 mm
Stichhohe max. 650 mm
Verkleben

Die Verklebung erfolgt Gbrigens manuell — nur per Hand ist hdchst-
maégliche Qualitat in der Verarbeitung von PLEXIGLAS® méglich

1. CNC-Frase

3-Achsen / Bearbeitungsformat max. 4150 x 2100 mm
2. CNC-Frase

4-Achsen / Bearbeitungsformat max. 4300 x 2250 mm
Polierfrase

Bearbeitungsformat Lange max. 3000 mm

Héhe max. 100 mm

Zuschneiden

Bearbeitungsformat Lange max. 4050 mm
Hohe max. 100 mm

Final Service. So sieht Kundensupport aus.

Polycarbonat-Stegplatten Verarbeitungshinweise Stand 2014 www.tkpa.at

15



Materials Services
Plastics Austria

thyssenkrupp Plastics Austria
Industriezeile 4

4063 Horsching, Osterreich
T.+43 7229 73021-0

F: +43 7229 73021-29
www.tkpa.at

thyssenkrupp Plastics Austria
LamezanstraBBe 17

1230 Wien, Osterreich

T.+43 16167510-0

F:+43 16167510-33
www.tkpa.at

thyssenkrupp Plastics Austria
Herrgottwiesgasse 149

8055 Graz, Osterreich

T. +43 316 585502

F: +43 316 585502-9
www.tkpa.at
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